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Folgende Normen sind Bestandteil der Flexibilisierung des Geltungsbereichs der Akkreditierung nach Kategorie III gemäß 71 SD 0 002

Verfahren Prüfungen Norm Ausgabedatum Inhalt

DR
digitale Radioskopie (DDA), 

kein Film
DIN EN 13068-3 2001-12

MT DIN EN ISO 9934-1 2017-03

MT DIN EN ISO 10893-5 2011-07

MT DIN EN ISO 17638: 2017-03

MT DIN EN 10228-1 : 2016-10

MT 2015-04

PT DIN EN 10228-2: 2016-10

PT DIN EN 1371-1: 2012-02

PT DIN EN ISO 3452-1 2022-02

LT Blasenprüfverfahren DIN EN 1593 1999-11

LT Druckänderungsverfahren DIN EN 13184 2001-07

LT Prüfgasverfahren DIN EN ISO 20485 2018-05 ZfP - Dichtheitsprüfung - Prüfgasverfahren

mit fluoreszierendem 

Farbeindringmittel

 - direkt abwaschbar

 -nachemulgierbar

I / A, C, D / a, d / 3, 4

ZfP von Schmiedestücken aus Stahl  Teil 2: Eindringprüfung

Gießereiwesen - Eindringprüfung   Teil 1: Sand-, Scherkraftkokillen und 

Niederdruckkokillengusstücke

ZfP  - Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen

ZfP - Dichtheitsprüfung - Blasenprüfverfahren

ZfP - Dichtheitsprüfung Druckänderungsverfahren

ZfP - radioskopische Prüfung -Teil 3 allgem Grundlagen f d Radioskopische 

Prüfung von metallischen Werkstoffen mit Röntgen- und Gammastrahlen 

mit Magnetprüfbänken, 

Handjoch

ZfP - Magnetpulverprüfungen Teil 1 Allgemeine Grundlagen

ZfP von Stahlrohren- Teil 5 MT Prüfung  nahtlose und geschweißter 

ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis von 

ZfP von Schweißverbindungen - Magnetpulerprüfung

ZfP von Schmiedestkücken aus Stahl                 Teil 1: Magnetpulverprüfung

AD 2000 Merkblatt HP 5/3 Anlage 1
ZfP der Schweissverbindungen-Verfahrenstechnische Mindestanforderungen 

für die zerstörungsfreien Prüfverfahren,  Kapitel 4: Magnetpulverprüfung
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Zerstörungsfreie Prüfung
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